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INTRODUCERE:
Subiectul studiului: ansamblu cladiri, str. Kos Karoly nr.21-25, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Prezentul studiu de parament a fost efectuat la cererea proiectantului general Arh. Ambrus-Hlavathy Zsofia si are
ca scop completarea cunostintelor legate de monumete pentru a ajuta planificarea previzibila a interventiilor asupra
cladirilor, care ar putea fi influentat din perspectiva restaurarii elementelor cu valoare estetica sau istorica. Astfel pe
parcursul cercetarii In primul rAnd am luat in considerare localizarea eventualelor picturi murale, a decoratilor
parietale aflate sub tencuieli ulterioare, cét si determinarea cromaticii initiale a fatadelor.

Prezentul studiu nu a vizat lamurirea incontestabila a intrebarilor legate de succesiunea etapelor de constructie si
datarea acestora. Pentru acesta sunt necesare cercetari ample, interdisciplinare din care fac parte sapaturile
arheologice, analize dentrocronologice.

DESCRIEREA STUDIULUI DE PARAMENT:
In cadrul cercetarii de parament am deschis sondaje stratigrafice pe partile exterioare a cladirilor. Cercetdrile de

parament au avut ca scop determinarea stratigrafiei, determinarea culorilor initiale a zugravelilor, localizarea
eventualelor decoratii parietale. S-a studiat succesiunea straturilor de tencuiald, varuire i zugraveala.

Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, cornise, coloane si profilaturi ale solbancului realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiala este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei si este acoperit cu patru straturi succesive de zugraveala de culoare alb, verde si
ocru. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada cladirii atesta ca cromatica actuala a fatadei nu corespunda
cromaticii initiale. in sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe
ornamentele arhitecturale, coloane, ornamentele antablamentei.
in sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreazi picturd murald, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiald este pe baza de ciment reprezentind interventiile de reparatie ulterioare. Acest strat de
tencuiald este acoperit de zugriveala actuala a cladirii. In sondajele deschise aceste straturi de viruiald nu pastreaza
picturd murald, decoratii parietale.

Sondaj stratigrafic, fatada nord-vestic


https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ornament_(arhitectur%C4%83)&action=edit&redlink=1

Ornamente arhitecturale, acoperisul cladirii



Stratigrafia varuielilor



Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, coloane si profilaturi ale solbancului realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiala. Primul tip de tencuiala este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei. Acest tip de tencuiald pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive
de zugraveald de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuala. Sondajele stratigrafice efectuate
pe fatada cladirii atestd ca cromatica actuala a fatadei nord-vestic nu corespunda cromaticii initiale. In sondajele
deschise sa localizat culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe ornamentele arhitecturale.
Acest tip de tencuald pe laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic este acoperit e cinci straturi succesive de
zugraveala de culoare alb, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada
cladirii atesta ca cromatica actuala a fatadei nord-estic, sud-estic si sud-vestic nu corespunda cromaticii initiale. in
sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis. In sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza
pictura murala, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiala este pe baza de ciment reprezentand interventiile de reparatie ulterioare. Acest strat de
tencuiala este acoperit de zugriveala actuald a cladirii. In sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza
pictura murala, decoratii parietale.

Fatada nord vestic



Coloane si profilaturi Sondaj stratigrafic, culoarea initiald (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada
realizate din caramida nord-vestic




_Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, coloane si profilaturi ale antablamentei realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiald este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei. Acest tip de tencuiala pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive
de zugraveala de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuala. Sondajele stratigrafice efectuate
atestd ca cromatica actuala a fatadei nord-vestic nu corespunda cromaticii initiale. in sondajele deschise sa localizat
culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe ornamentele arhitecturale. Acest tip de tencuala pe
laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic este acoperit de patru straturi succesive de zugraveald de culoare alb, ocru
deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada cladirii atestd ca cromatica
actuald a fatadei nord-estic, sud-estic si sud-vestic nu corespunda cromaticii initiale. In sondajele deschise sa
localizat culoarea ocru deschis.
in sondajele deschise aceste straturi de varuiala nu pastreaza picturd murald, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiala este pe baza de ciment reprezentand interventiile de reparatie ulterioare. Acest strat de
tencuiala este acoperit de zugriveala actuala a cladirii. in sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza
picturd murald, decoratii parietale.

Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (ocru deschis), latura sud-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada nord-vestic

Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiald este pe baza de var cu nisip cu adaos de
praf de piatra care acopera uniform peretii exteriori a fatadei si este acoperit de cinci straturi succesive de zugraveala
de culoare alb, verde si ocru. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada cladirii atesta ca cromatica actuald a fatadei
nu corespundi cromaticii initiale. in sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acoperd uniform
fatada cladirii. In sondajele deschise aceste straturi de viruiald nu pastreaza pictura murala, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiald este pe baza de var si nisip cu adaos de ciment reprezentand interventiile de reparatie
ulterioare. Acest strat de tencuiala este acoperit de zugriveala actuala a cladirii. in sondajele deschise aceste straturi
de varuiald nu pastreaza pictura murala, decoratii parietale.



Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis)




Fatada cladirii pastreaza decoratii parietale, coloane si profilaturi ale solbancului realizate din caramida.
Fatada cladirii pastreaza doua tipuri de tencuiald. Primul tip de tencuiald este pe baza de var cu nisip care acopera
uniform peretii exteriori a fatadei. Acest tip de tencuiala pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive
de zugraveala de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate
pe fatada cladirii atesta ca cromatica actuala a fatadei nord-vestic nu corespunda cromaticii initiale. In sondajele
deschise sa localizat culoarea verde deschis care acopera uniform fatada cladirii si pe ornamentele arhitecturale.
Acest tip de tencuald pe laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic este acoperit e cinci straturi succesive de
zugraveala de culoare alb, ocru deschis, ocru inchis si zugraveala actuald. Sondajele stratigrafice efectuate pe fatada
cladirii atesta ca cromatica actuala a fatadei nord-estic, sud-estic si sud-vestic nu corespunda cromaticii initiale. in
sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis. In sondajele deschise aceste straturi de varuiald nu pastreaza
pictura murala, decoratii parietale.

Al doilea tip de tencuiald este pe baza de var si nisip cu adaos de ciment reprezentand interventiile de reparatie
ulterioare. Acest strat de tencuiala este acoperit de zugriveala actuald a cladirii. In sondajele deschise aceste straturi
de varuiald nu péstreaza picturd murald, decoratii parietale.

Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada nord-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fatada nord-vestic

Sondaj stratigrafic, culoarea initiala (ocru deschis), laturile nord-estic, sud-estic si sud-vestic
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